ANTECEDENTES GENERALES DEL OBJETO

Registro fotografico del objeto

Datos del objeto

N° DE INVENTARIO 24.23.57
NOMBRE O DESIGNACION
X | Asignado | De fabrica | | original
Por tradicion | Otro:

OBTENCION:

Donacién

PROPIETARIO ORIGINAL:

Rodolfo Becker Celis

LUGAR DE RECEPCION

Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (SERPAT)

DIMENSIONES Largo: 21.5cm
Ancho: 9 mm
Diametro | 1 cm [cuerpo/mango]
Espesor: 4 mm [cabeza]
Peso:
INSCRIPCION / MARCA / Presenta
SELLO X | No presenta

Especificaciones:

Registro fotografico:

TIPO DE OBJETO X | Domeéstico Etnografico Religioso
Decorativo Artesania Industrial
Estructura relacionada a otro Otro:
objeto

CARACTERISTICAS

GENERALES DEL MATERIAL |[ [Puro | X | Aleacion |

DE SOPORTE DE METAL

TIPO DE MATERIAL X | Plata Oro X | Bronce Aleacion
Cobre Plomo Estafio Fierro
Zinc Otro:

POSIBLE TECNICA DE Forja X | Ensamble | Filigrana | X | Molde

MANUFACTURA Repujado Soldadura Otra:




CARACTERISTICAS DE
MANUFACTURA

| Manual | X | En serie |

ESTRUCTURA

| Unica | X | Médulos |

TECNICA DECORATIVA

Engaste

Esmaltado | | Mosaico

Incrustacién

Grabado

Otra:

Observaciones: No presenta

MATERIAL DE DECORACION Piedras vidrio Tela
Pintura Acrilico Ceramica
Fibra vegetal Otro:
X | No presenta
OTROS MATERIALES
CONSTITUTIVOS Madera Clavos Pernos
X | Tornillos Alambre No presenta
Otro:

Observaciones:

EXAMEN DE ANALISIS

EXAMENES ANALITICOS

Microscopia directa X | Andlisis 6ptico
Analisis quimico Analisis instrumental
Analisis biolégico Otro:
ESTADO DE CONSERVACION
EL OBJETO ESTA X | Completo
Incompleto
Objeto fragmentado
Observaciones:
TIPO DE DETERIORO Fisico X | Quimico
Biologico Mecanico
Otros:
CAUSAS DEL DETERIORO X | Deterioro natural Manufactura
Manipulacion Desastre natural
Accion antropica Intervenciones anteriores
Otra:




INTERVENCIONES ANTERIORES

X | Limpieza Consolidacién
Confeccion de faltantes Union de fragmentos
Resanes Repintes/ Reintegracion del color
Capas de proteccion Fumigacion
Desinsectacion Otro:

Materiales usados: cobre, soldadura.

Observaciones:
- Se distingue residuos de materiales de limpieza inadecuados [posiblemente cremosos] aplicados sobre
la superficie del metal.

DANOS Y DETERIOROS

*Algunos de los dafios o deterioros presentes en el objeto pueden ser susceptibles de
categorizacion multiple, en funcion de la etiologia subyacente y la interaccion de factores
quimicos, fisicos y biolégicos en su materialidad.

DANOS FISICOS

Observaciones

Suciedad superficial

Deslustre (tarnished)

X| X | X

Abrasiones / marcas /rayaduras Leve

Pérdida de relieves o detalles

Deformacién

Faltantes

Fisuras

Partes rotas

Perforacion (es)

Soldaduras defectuosas

Ensambles deteriorados

Marcas / rayaduras

Desgaste

Abrasion

Pulverulencia

Fragmentacion

Decohesion

Inestabilidad

Desprendimientos

Craqueladuras

Opacidad X




DANOS QUIMICOS

Corrosion

Oxidacion

Pérdida de patina X

Alteracion de color X | Se distingue ennegrecimiento e iridiscencia en algunas zonas
del objeto. Principalmente en el cuerpo/mango

Sulfuracion X

DANOS BIOLOGICOS

Ataque biologico

Oxidacion

Pérdida de patina

Alteracion del color

ESTADO DE CONSERVACION

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

X

COMENTARIOS




FICHA DE DIAGNOSTICO DE ESTADO DE CONSERVACION
CONSERVADORA RESPONSABLE: MARCELA PAVEZ CORRIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO




